
PROCESO
PRODUCTIVO

C084 INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA
4.0 EN EL SECTOR CERÁMICO

C101 OPERACIÓN DE MOLIENDA EN LA
FABRICACIÓN DE BALDOSAS POR

MONOCOCCIÓN

C032 MATERIAS PRIMAS Y PROCESADO DE
PRODUCTO DE ARCILLA COCIDA (LADRILLOS

Y TEJAS)

C042 DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN
BALDOSAS CERÁMICAS

C109 OPERACIÓN DE ESMALTADO DE
BALDOSAS CERÁMICAS. PROCESO Y

CONTROLES DE PRODUCCIÓN

C110 OPERACIÓN DE ATOMIZACIÓN DE
PASTAS CERÁMICAS. PROCESO Y

CONTROLES DE PRODUCCIÓN

C111 OPERACIÓN DE PRENSADO DE
BALDOSAS CERÁMICAS. PROCESO Y

CONTROLES DE PRODUCCIÓN

C024 FABRICACIÓN DE BALDOSAS
POR MONOCOCCIÓN

C108 OPERACIÓN DE COCCIÓN DE
BALDOSAS CERÁMICAS. PROCESO Y

CONTROLES DE PRODUCCIÓN
C129 LEAN MANUFRACTING

C124 ANÁLISIS TEÓRICO Y PRÁCTICO DE
DEFECTOS QUE APARECEN EN LA

FABRICCACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS

C048 CARACTERIZACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE

SÓLIDOS
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